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Budi Kurniawan. 2023 “PEMANFAATAN TANAH LIAT BAKAR SEBAGAI AGREGAT 

BETON” 

Tanah liat bakar memeliki karakteristik hampir sama dengan agregat kasar dan 

mempunyai daya serap airnya yang rendah berpotensi menjadikan tanah liat 

bakar menjadi pengganti agregat kasar bakar sebagai produksi campuran beton. 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini pengaruh campuran agregat tanah liat bakar 

terhadap ukuran pencetakan pada agregat tanah liat bakar, berat isi beton, nilai 

kuat tekan. Pengujian dilakukan sebanyak 12 sampel beton dengan benda uji 

silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pengujian dilakukan beradasarkan data 

yang didapat di laboratorium. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kawat anyam sebagai cetakan dengan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 2 cm. 

Penggunaan agregat tanah liat bakar pada beton menjadikan beton digolongkan 

sebagai beton ringan karna memenuhi karakteristik pada beton ringan. Pada 

penelitian ini pengaruh berat beton mempengaruhi nilai kuat tekan pada beton, 

semakin ringan suatu beton maka didapat nilai kuat tekan yang rendah juga. 

Pada penelitian ini didapat berat jenis beton sebesar 1848,44 Kg/m3 dengan nilai 

kuat tekan sebesar 8,66 Mpa. 

 
 

Kata kunci: Tanah Liat Bakar, Beton Ringan, Berat Beton, Kuat Tekan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah penghasil tanah liat terbesar ini dibuktikan dari 

kementrian perindustrian menyebut, Indonesia mampu dalam 

menduduki peringkat 4 terbesar di dunia menjadi produsen keramik. 

“Saat ini, produsen keramik kita mencapai 560 juta meter persegi. Setelah 

pemerintah melirik dengan memberikan keberpihakan pada industri 

indonesia” (Kementerian Perindustrian, 2019). 

Salah satu potensi wilayanya dapat dirasakan pada daerah Talawi, 

Kota Sawahlunto. Ini dibuktikan dari potensi usaha pertambangan tanah 

liat yang ada di Taratak Bancah terdapat 5.369.601,38 ton, Talago 

Gunung berjumlah 19.503.792 ton dan pada daerah Talawi dengan 

potensi sebesar 38.090.514,99 ton. (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, 2023) 

 

Gambar 1. Tanah Liat 

(Sumber : orami.co.id, 2022) 

Tanah liat berasal dari melapuknya kerak bumi hasil dari situ terdapat 

beberapa unsur seperti silikon, oksigen dan alumunium sebagai unsur 

terbanyak. Proses ini yang membuat terbentuknya tanah liat. Sebelum 

dimanfaatkan tanah liat dibakar untuk mengurangi kadar air dan 

membuat tanah liat tadi mengeras. Karena karakteristik dari tanah liat 

bakar hampir sama dengan agregat kasar dan daya serap airnya yang 

rendah berpotensi menjadikan tanah liat bakar menjadi pengganti 
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agregat kasar, sebagai inovasi. Salah satunya pada bidang konstruksi 

dimana tanah liat bakar sebagai produksi campuran beton ringan. 

Beton berasal dari campuran agregat kasar dan agregat halus yang 

kemudian dicampurkan menggunakan air dan semen sebagai bahan 

pengikat dan pengisi diantara agregat kasar dan agregat halus serta 

ditambahkan additive (Adi, 2013). 

Dari pembahasan tadi, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian pengaruh dari agregat tanah liat bakar pada beton ringan 

dengan judul “Pemanfaatan Tanah Liat Bakar Sebagai Agregat Beton” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkandi atas, maka 

yang menjadi identifikasi masalah dari pembahasannya yaitu: 

1. Banyaknya tanah liat pada daerah Kecamatan Talawi, Kota 

Sawahlunto. 

2. Penggunaan tanah liat bakar apakah bisa menggantikan kerikil sebagai 

agregat kasar pada campuran beton. 

3. Beton dengan berat jenis yang relatif rendah apakah dapat menahan 

beban gempa yang terjadi pada bangunan. 

C. Batasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan agregat tanah liat dibakar, yang tanahnya diambil dari 

Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. 

2. Pembakaran agregat tanah liat bakar menggunakan metode 

konvensional. 

3. Pengujian slump test pada campuran beton dengan agregat tanah liat 

sebagai campuran beton. 

4. Pengujian daya serap agregat tanah liat pada beton. 
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5. Pengujian kekuatan tekan beton dengan agregat tanah liat pada 

umur beton 28 hari. 

6. Dalam pengujian ini benda uji yang akan digunakan berdiameter 15cm 

dan tinggi 30 cm sebanyak 12 buah dengan benda uji berbentuk 

silinder. 

7. Proses pencetakan agregat tanah liat menggunakan kawat anyam 

dengan ukuran lubang 5 mm, 10 mm, 20 mm. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penilitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh ukuran pencetakan pada agregat tanah liat. 

2. Bagaimana penyerapan air pada agregat tanah liat sebagai campuran 

beton? 

3. Bagaimana pengaruh campuran beton dengan agregat tanah liat 

sebagai pengisi beton terhadap kuat tekan beton? 

4. Bagaimana pengaruh campuran beton dengan agregat tanah liat 

sebagai pengisi beton terhadap slump test? 

5. Bagaimana pengaruh campuran beton dengan agregat tanah liat 

sebagai pengisi beton terhadap berat beton? 

6. Kerikil ataupun batu pecah apakah bisa digantikan oleh Agregat tanah 

liat pada beton ringan? 

E. Tujuan Tugas akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pencetakan pada agregat tanah 

liat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh campuran beton dengan agregat tanah 

liat sebagai pengisi beton terhadap berat beton. 

3. Untuk mencari tahu pengaruh campuran beton dengan agregat tanah 

liat sebagai pengisi beton terhadap berat dam kuat tekan beton. 
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4. Kerikil ataupun batu pecah apakah bisa digantikan oleh Agregat tanah 

liat bakar pada beton ringan? 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1. Bagi pembaca, nantinya bisa menambah wawasan bagaimana cara 

berinovasi dan teknologi dalam pekerjaan kontruksi. 

2. Bagi mahasiswa jurusan Teknik Sipil FT UNP sebagai bahan 

referensi ataupun acuan penelitian yang berkaitan pengaruh 

penggunaan agregat tanah liat pada campuran beton. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Program Studi Teknik Sipil Departemen Teknik sipil FT UNP. 


